ODPOUCANIE

Pre zabezpecenie
dlhodobej funkcnosti folie
CREATON ,QUATTRO*

sa odporuca pouzivat
originalne CREATON
prislusenstvo:

e CREATON
Specialne lepidlo SKL
¢ CREATON
lepiaca paska na lepenie
presahov NKS
e CREATON
tesniaca paska
pod kontralaty NDS
e CREATON
tesniaci tmel
pod kontralaty NDM
e CREATON
tesniaca paska NDB
e CREATON
EPDM pryZov4a manzeta
e CREATON
,SIGNUM*“ adaptér
e CREATON
paska pre utesnenie
prestupov folii

CREATON| /

PRIRODZENE “UDAVA TON”

CREATON ,QUATTRO"

Extrémne odolna, zvaratelha poistna hydroizolacia, ktora spolu s prislusenstvom
Creaton spifa poziadavky na vytvorenie vodotesného podstresia.

POPIS PRODUKTU

e Folia je urcena pre rieSenie difiizne otvoreného podstresia, pokladka na debnenie

e Vhodnd pre nizke sklony striech pre vytvorenie vodotesného podstresia (podla Creaton) - Trieda 1.

¢ Viacvrstvova difiizne otvorena podstresna félia, skladajica sa z dvoch vrstiev monolitickych
TPU-Kopolymérov a jednej vrstvy PES runa.

e Vyznacuje sa vysokou odolnostou proti oderu.

e Spifia poziadavky smernice ZVDH a je zatriedena do klasifikacie triedy UDB-A a USB-A.

POKYNY K INSTALACII

® Spojenie vzajomnych presov félie QUATTRO sa robi pomocou teplovzdusnej pistole alebo Creaton
zvaracim prostriedkom QSM, homogénne zvarené priecne a pozdizne prekrytia sa robia v $irke min. 4 cm.

e Pred zlepenim je nutné zaistit, aby miesto zvaru bolo suché, ocistené od prachu a necistot.

e Rozpustacie Cinidlo CREATON QSM sa aplikuje v miestach presahov pomocou flase so Stetcom v Sirke min. 4 cm.

e Rozpustadlo QSM nechajte po dobu 15 sek. zaschnut, potom spojte presahy folii pomocou tlakového
valceka.

e Zvarenie spojov mozno robit taktiez pomocou teplovzdusnej pistole pri teplote od do, rychlym posuvnym
pohybom prudu teplého vzduchu v miestach prekrytia félie a naslednym spojenim pomocou tlakového
valceku (vid. podrobny montazny navod).

e Pri zvarani spojov sa ubezpecte, ze neprislo k zvrasneniu félie v miestach prekrytia, odpordc¢ame po
zvareni urobit vzdy kontrolu tesnosti spojov.

e QUATTRO je privarené na oboch stranach a tym i mensi zostatkovy material alebo zdroj méze byt pouzity
pre strih detailu spojenia, ako napr. krb a svetliky.

e Mechanické poskodenie félie musi byt opravené pomocou zaplaty a miesto dostatocne zvarené.

e \ zavislosti na konsStrukcii strechy je nutné brat do tvahy prislusnd Sd-hodnotu.

VLASTNOSTI SKUSOBNA METODA HODNOTA
Dizka rolky EN 1848-2 25,0 m
Sirka rolky EN 1848-2 1,5m
Hmotnost rolky 14,5 kg
Pocet roliek na palete 20 roliek
Poziarne vlastnosti EN 13501-1 trieda E
PloSna hmotnost EN 1849-2 Cca. 360 g/m?
Obsah rolky 37,5m?
Sd-hodnota EN 1SO 12572 cca 0,20 m
Priamost EN 1848-2 vyhovuje
Pevnost v tahu Pozdizne: 400 N
(po pésobeni umelého starnutia EN 123111 Prie¢ne: 470 N

fazeni Pozdlzne: 50%
Fp:gtgéiglt?eni umelého starnutia? EN 12311-1 Prie¢ne: 65%

¢ i i Pozdlzne: 310 N

(Oddri(()-‘;ll??(slitnré;())tl pretrhnutiu EN 12310-1 Y
Tepelna odolnost od -40°C do +120°C
Vodny stipec EN 20811 > 300 cm
Vodotesnost (po pdsobeni umelého starnutia) EN 1928 wi
UV odolnost ¥ Max. 16 tyzdnov
Docasné zastreSenie © Max. 12 tyzdnov
ZVDH zatriedenie UDB-A
ZVDH zatriedenie USB-A
Odolnost vo¢i vhnanému dazdu ¥ vyhovuje

1) Vztahuje sa na vystupné hodnoty pevnosti v tahu v N/50 mm.

2) Vztahuje sa na vystupné hodnoty pretazenia v %.

3) Skasky na odolnost voci vhnanému dazdu - podla TU Berlin.

4) PodstresSie zostava v tomto obdobi UV stabilné, bez ovplyvnenia vlastnosti. Zabezpecenie proti prenikaniu
dazda po uplynuti tejto doby méze byt dosiahnuté iba v spojeni so skutoc¢nou krytinou.

5) Odporica sa pouzitie CREATON prislusenstva - podtesnenie kontralat pomocou pasky NDS alebo tmelu NDM.



