NATURLICH

ODPOUCANIE

Pre zabezpecenie
dlhodobej funkénosti
folie CREATON ,UNO"
sa odporuca pouzivat
originalne CREATON
prislusenstvo:

e CREATON
Specialne lepidlo SKL
e CREATON
lepiaca paska na lepenie
presahov NKS
e CREATON
tesniaca paska
pod kontralaty NDS
e CREATON
tesniaci tmel
pod kontralaty NDM
e CREATON
tesniaca paska NDB
e CREATON
EPDM pryZova manzeta
e CREATON
,SIGNUM* adaptér
e CREATON
paska pre utesnenie
prestupov folii

CREATON ,,UNO®

Zakladné podstresné folie pre nezateplené a zateplené vetrané streSné konstrukcie.

POPIS PRODUKTU

CREATON| /

PRIRODZENE “UDAVA TON”

e Pouziva sa pri bezpecnych sklonoch strechy bez zbysenych poziadaviek na doplnkovu

hydroizola¢nu vrstvu - Trieda 6.
e 3-vrstvova difizne priepustna folia s mikroporéznou féliou medzi dvomi textilnymi vrstvami.

e Félia ,UNO" nie je vhodna pre montaz na debnenie.
e Nie je urcend k pouzitiu ako docasné zastreSenie.

POKYNY K INSTALACII

e Folie sa pokladaju so vzajomnym presahom cca. 15 cm.

e Zakoncenie pri odkvape sa vykonava prilepenim na odkvapovy lem (odkvapnicku)
pomocou lepidla SKL.

e Prestupy féliou musia byt vykonané v stlade s platnymi predpismi a pravidlami.

e Zlepenie pozdiznych a prie¢nych spojov félie sa vykonava lepiacou paskou NKS
specialnym lepidlom CREATON SKL.

VLASTNOSTI SKUSOBNA METODA HODNOTA
Dizka rolky EN 1848-2 50,0 m
Sirka rolky EN 1848-2 1,5 m
Hmotnost rolky 8,0 kg
Pocet roliek na palete 32 roliek
Poziarne vlastnosti EN 13501-1 trieda E
Plosna hmotnost EN 1849-2 Cca. 95 g/m?
Obsah rolky 75,0 m?
Sd-hodnota EN ISO 12572 cca 0,02 m
Pevnost v tahu Pozdizne: 190 N
(po pésobeni umelého starnutia EN 12311-1 Prie¢ne: 120 N
fazeni Pozdlzne: 30%
(Pr:ce)t;a)giglkfeni umelého starnutia? EN 12311-1 Prie¢ne: 55%

{ i i Pozdlzne: 80 N
8dri(;||?(l)(slitni;())tl pretrhnutiu EN 12310-1 o
Tepelna odolnost od -40 °C do +80 °C
Vodny stipec EN 20811 > 250 cm
Vodotesnost (po posobeni umelého starnutia) EN 1928 Wi
Pruznost v chlade EN 1109 vyhovuje pri teplote do -20°C
Priamost EN 1848-2 vyhovuje

1) Vztahuje sa na vystupné hodnoty pevnosti v tahu v N/50 mm.
2) Vztahuje sa na vystupné hodnoty pretazenia v %.




