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SBS (styren-butadien-styren) modifikovany bitimen, ktory doteraz pouzivali len profesionali, je teraz k dispozicii aj svojpo-
mocnym stavebnikom v celom sortimente a vo vSetkych farbach streSnych Sindlov KATEPAL.

SBS modifikovany bitumen je skuto¢ny super material medzi streSnymi Sindfami, je jedine€ny v porovnani s tradi€nymi oxi-
dovanymi Sindlami, pretoze ma leps$ie vlastnosti a az dvojnasobnu Zivotnost. Preto vyrobky z neho nazyvame Supari&iigiel .

VYSOKA PEVNOST V OHYBE A ZVYSENA ODOLNOST PROTI NATRHNUTIU

Stresné Sindle maju vyrazne vysSiu pevnost v ohybe. Tato vlastnost' je nesmierne cennd, ked ide o krytie
okrajov alebo hrebenov strechy. Odolnost Sindlov KATEPAL proti natrhnutiu klincom pri montazi je zretelne vyssia nez pri
predchadzajucich materialoch, pretoZe su pruznejsie a pevnejsie.

PRUZNY AJ V CHLADNYCH PODMIENKACH
Sindle Siar&igiEl si zachovavaju pruznost aj v chlade. To znamena menej poskodeného materialu pri instalacii za nizsich
tepl6t, €o predlZuje sezdnu pre pokryvanie.

MATERIAL S DLHOU ZIVOTNOSTOU

SBS-modifikovany bitimen je trvanlivy material s dlhou Zivotnost'ou a vylepSenou odolnost'ou proti starnutiu.
Vydrzi mechanické aj chemické zat'azenie. Skusenosti z profesionalneho pouzivania modifikovaného bitimenu
ukazuju, ze vydrzi viac nez dvojnasobok doby v porovnani so zivotnost'ou krytiny z obyé&ajného oxidovaného bi-
tumenu.

ZVYSENA ADHEZIA KRYCIEHO POSYPU

Vzhlfadom k tomu, Ze je vrchna vrstva SBS modifikovana a zéroven je pouzité dostatocné mnozstvo tohto kvalithého SBS
modifikovaného bitimenu, drzi posyp na Sindloch lepSie nez kedykolvek predtym a povrch je preto velmi
hladky a nedochadza k jeho odlupovaniu. Tym je dosiahnuta vysSia Zivotnost, lepSia farebnostna stabilita a zarover je vyraz-
ne minimalizované riziko usadania liSajnikov oproti Sindfom s drsnejSou Struktirou posypu.

VYNIKAJUCA KVALITA ZA ROZUMNU CENU
Stresné Sindle vyrobené z materialu SIPDANENTXE sa dodavaju vdaka rozsiahlym technickym inovaciam vo vyrobnom
procese za cenu Sindlov vyrobenych z oby¢ajného oxidovaného bitimenu.

periatepal

JEDINECNY SYSTEM ADHEZIE
ZaruCuje vodotesnost a dlhu zivotnost aj v extrémnych podmienkach a vysokohorskych oblastiach, pretoze Sindel KATEPAL
presiel certifikovanim Norskeho stavebného institutu (NBI) a méze sa tak pysit, Ze uspel v jednom z najtvrdsich testov a to
NT BUILD 421, ktory sa zaobera skiimanim chovania streSnych materialov pri narazoch pulzujiceho vetra v nadvaznosti
na zachovanie vodotesnosti a material je preto vystavovany narazom vetra az 42 metrov za sekundu.

Pokial vyberate, vezmite do Gvahy skvelé vlastnosti stredného sindra Supai&ierl.
ZIVOTNOST STRIECH SO SINDLAMI Supa&iigill Z POHLADU FIRMY KATEPAL Oy :

Vyrobou streSnych Sindlov sa zaoberame uz od roku 1949, po tiuto dobu bezproblémovo sluzia nasim uzivatelom odborne
polozené strechy z finskeho Sindla KATEPAL. Od roku 2005 sme navysSe presli pri vyrobe vSetkych typov Sindl'ov na vyvojom
skvalitneny material a nase Sindle Superléatepl vyrabame z SBS modifikovaného bitimenu v 1. triede kvality (EN 544). Na
nase Sindle tak garantujeme zaruku 30 rokov a ich zivotnost’ je odhadovana na 60 rokov.
Nedavame prazdne sluby. Vyrabame overenu kvalitu...

POKRYTE SI PRETO STRECHU STRESNYMI SINDEAMI




FOXY je uplnou a atypickou novinkou na trhu
Sindlovych krytin. Svojim originalnym designom zauijal a stal
sa velmi ziadanym typom. Vdaka obrovskému dopytu sa navySe
do ponuky pre SR podarilo zaradit typ FOXY black - Cierny,
ktory bude predavany za celoro¢ne zvyhodnenu cenu.

CERVENA HNEDA
(RED) (BROWN)

TMAVO SEDA CIERNA
(DARK GREY) (BLACK)




Snadi&ill ROCKY tvori vd'aka nepravidelnosti tvaru

atraktivny vzhlad strechy
(pravidelne péleny, Cierny zaklad posypany farebnou drvinou).

SKALNA CERVENA HNEDA KORA STROMOV JEDLOVA ZELENA
(BEDROCK RED) (BARKWOOD BROWN) (FOREST GREEN)

GRAFITOVA SEDA MEDENA HNEDA
(GRAPHITE GREY) (COPPER BROWN)

UHEOVA CIERNA NAMORNICKA MODRA* PUSTNA HNEDA*
(CARBON BLACK) (HARBOUR BLUE) (DESERT WN) -

- tato atypicka farbha sa dodava len na jednotlivé zakazky
a termin dudania zo skladu vyrobcu je cca 10 - 14 dni na miesto urcenia v SR.




Sipariérgiell KATRILLI je vdiaka milibnom inStalovanych

metrov Stvorcovych preslavenou krasnou strechou
(pravidelne paleny, Cierny zaklad posypany farebnou drvinou).

JESENNA CERVENA KORA STROMOV MACH
(AUTUMN RED) (BARK) (MOSS)

NAMORNICKA MODRA* PUSTNA HNEDA*
(HARBOUR BLUE) (DESERT BROWN)

1 *
7 el
A

* - tieto atypické farby sii dodavané len na jednotlivé zakazky
a termin dodania zo skladu vyrobcu je cca 10 - 14 dni na miesto ur¢enia v SR.




SpaliaiyiEl JAZZY ponuka skvelé moznosti

k zastreSeniu atraktivnych domov
(nepravidelne paleny, €ierny zaklad posypany farebnou drvinou).

CERVENA HNEDA
(RED) (BROWN)

MEDENA HNEDA SEDA
(COPPER BROWN) (GREY)
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3T a jeho klasicky tvar trojtabufového obdiZnika
sa uplatni na malych aj velkych plochach. Cervena a hneda farba
je nepravidelne palena keramickym kamenivom,
Co vytvara v ploche zaujimavy efekt.

CERVENA HNEDA CIERNA
(RED (BROWN) (BLACK)

<>

)
1 Sipai&tigpl]l LAMINOVANY SINDEL MANSION
sa po rokoch vyvoja zacal vyrabat sériovo v roku 2019.
X Tvar tohto laminovaného (dvojvrstvového) Sindfa a jeho
ManS|0n koncepcia umozriuje pokryvacom zhotovit vynimocne
originalnu strechu. Jeho tradicna KATEPAL kvalita
a rozmery su uplne bezkonkurenc¢né.

CERVENA HNEDA SEDA
(RED) (BROWN) (GREY)

Véaha balenia: 23 kg
Pocet pasov v baleni: 10 ks
Pocet m? v baleni: 1,6 m?
Pocet baleni na palete: 36 baleni
Véaha palety: 828 kg

Plocha pre instalaciu klincov
Viditelna vrstva & Plocha spojenia pasov
BEZKONKURENCNE ROZMERY — velmi rychla indtalacia - az o 50 mm vy3$i nez konkuren&né vyrobky.
BEZKONKURENCNA KVALITA — vyrobeny z SBS modifikovaného bitimenu.
SPODNA SAMOLEPIACA VRSTVA - celoplo3na — kvalitné SBS lepidlo.
MOZNOST VLASTNEJ ARCHITEKTURY — kaZda strecha je originalom.

INDIVIDUALNA MOZNOST KRYTIA — vyroba systémom nahodného strihu s jednoduchym pravidlom krytia.
SYSTEM KLADENIA A KONCEPCIE — umozni skryt vSetky nerovnosti podkladovych vrstiev.

KATEPAL MANSION VAM UMOZNi VLADNUT VZHEADU VASEJ VYSNIVANEJ STRECHY...

1"V PREDAJI UZ 0D 1. 5. 2020 !"!



PREHLASENIE 0 VLASTNOSTIACH

KATEPAL PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH

www.katepal.fi

PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH

1. Jedine¢ny identifikacny kdd typu vyrobku:
Bitamenové Sindle typ Classic KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, 3T, Foxy
a hreberiovo/odkvapové pdsy

Referencné ¢islo: 2016-11-15 Verzia: 2

Ce€

2. Typ, séria alebo sériové ¢islo:
Bitimenové Sindle typ Classic KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, 3T, Foxy a hreberiovo/odkvapové pasy

POPIS VYROBKU

TYP podra EN 544:2011
Druh aplikacie

Metéda aplikacie

Typ povlaku (stredné vrstvy)
Typ nosnej viozky

4x2

SBS elastomérom modifikované bitimenové stre$né Sindle s lepidiom
Mechanicka so streSnymi klincami

SBS-modifikovany bitimen

Netkana sklotextilia

Typ vrchnej vrstvy Drvené kamenivo a/alebo mineralne granule

Typ spodnej vrstvy Jemny kremicity piesok + samolepiaci SBS modifikovany bitimen
Hmotnost ploSného materialu 4300+ 300 g/m2*1

Nominalna hrabka 3,0 mm (£ 10 %) *2

Sirka 1000 mm (£ 3 mm)

Vyska 317 mm (+ 3 mm), typ 3T 333 mm (+ 3 mm)

KATEPAL

KATEPAL OY, P.O.Box 33, FI-37501 Lempaala, Finland,
Tel: 4358 33759111, Fax: +358 3 375 0974
www.katepal.fi
Referencné cislo Prehlasenia o vlastnostiach:
2016-11-15

3. Planované pouZitie alebo planované pouZitie stavebného vyrobku:

EN 544 Asfaltové Sindle s mineralnou a/alebo syntetickou viozkou - Specifikacia produktu a testovacie metédy
Konecné pouzitie: Asfaltové Sindle pre stresnu krytinu a vonkajsie obklady stien

4. Meno, firma alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
KATEPAL OY, P.0.Box 33, FI-37501 Lempaéls, Finland, Tel: +358 3 375 9111, Fax: +358 3 375 0974
Internet: www.katepal.fi Email: katepal@katepal.fi

5. Ak je to mozné, meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého mandat sa vztahuje na tlohy uvedené v élanku 12 (2):

Nie je relevantné.

6. AVCP - trieda 3

7.V pripade prehlasenia o vlastnostiach tykajtcich sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

V pripade AVCP 3:

EN 544:2011
Asfaltové Sindle s mineralnou a/alebo syntetickou
vystuznou vlozkou
— Specifikacia vyrobku a skiobnej metédy
Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
Bitumenové Sindle typ Classic KL, Katrilli, Jazzy, Rocky,
3T, Foxy a hreberiovo/odkvapové pasy

Autorizované testujtice laboratérium VTT Expert Services éislo 0809 vykonalo uréenie typu produktu na zaklade skusky typu (vy é na
4 ych vy ymi vypoétami hodnét alebo popi aciou pi 3

y y ypovy y

9. DEKLAROVANE VLASTNOSTI:

Chovanie pri vonkajSom poziari Trieda poziarnej odolnosti Kilasifikacia Testovacia metéda
Chovanie pri vonkajSom poziari 1) Broor(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)
Chovanie pri vonkajsom poziari 1) Broor(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)
Chovanie pri vonkajSom poziari 1) Broor(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)
Reakcia na ohefi trieda F EN 13501-1 EN ISO 11925-2

1) Broor-klasifikacia je platna na drevenych a nehorfavych substratoch s, alebo bez bitimenovej podiozky

Asfaltové Sindle pre stresnu krytinu
a vonkajsie obklady stien
Typ4x2

R . EN 544:2011 . A
ZAKLADNE VLASTI Poziadavky Jednotky Vysledky Test. metéda
Mechanické vlastnosti pri 23 °C EN 12311-1
Tahové sirka 2600 N/50 mm | VYHOVUJE
Tahové vyska 2400 N/50 mm | VYHOVUJE
Odolnost’ proti pretrhnutiu driekom klinca 2100 N VYHOVUJE EN 12310-1
Plo$na hmotnost asfaltu = 1300 g/m? VYHOVUJE | EN 544:2011
Odol " proti iu pri zvySenej teplote <2mm, 90 °C mm VYHOVUJE EN 1110
Medzné odchylky rozmerov + mm VYHOVUJE | EN 544:2011

Sirka +3 mm VYHOVUJE

vyska
Odolnost’ proti UV zareniu (60 cyklov) Ziadne defekty - VYHOVUJE EN 1297-1
Odolnost’ ochrannej povrchovej tupravy <25 g VYHOVUJE | EN 544:2011
Nasiakavost’ <2 % VYHOVUJE | EN 544:2011

Autorizované testujuce laboratérium VTT Expert Services &islo 0809 vykonalo uréenie typu produktu na
zaklade skusky typu (vyk é na vzorkach dod: ymi vypoé i y
hodnét alebo i aciou p

y ), typovy P y

DEKLAROVANE VLASTNOSTI:

Chovanie pri vonkajsom poZiare Trieda poZiarnej odolnosti Klasifikicia ~ Test. metéda

Chovanie pri vonkajsom poZiare 1) Broor(t1) EN 13501-5 ENV 1187 (t1)
Chovanie pri vonkajsom poiZiare 1) Broor(t2) EN 13501-5 ENV 1187 (t2)
Chovanie pri vonkajsom poZiare 1) Broor(t4) EN 13501-5 ENV 1187 (t4)
Reakcia na ohefi tfida F EN 13501-1 ENISO 11925-2

1) Bgoor-klasifidcia je platna na drevenych a nehorfavych substratoch s, alebo bez bitimenovej podlozky

NEBEZPECNE SUBSTANCIE:
Poznamka 1: Tento produkt neobsahuje azbest ani decht

Poznamka 2: V pripade absencie Europ
redpisov v mieste pouZitia.

NESTANOVENE

ych ich metod, overenie a deklaracia musia byt vykonané podfa narodnych

1 har

10. Vlastnosti vyrobku identifikovaného v bodoch 1. a 2. st v sulade s deklarovanymi vlastnostami podla bodu 9..Toto prehlasenie o vlastnostiach je
vydané na zaklade vyhradnej zopovednosti vyrobcu identifikovaného v bode 4.

Podpisané v zastupeni vyrobcu:
s

Lempaala 2013-06-10 Ahti Kekonen / vykonny riaditel

Verzia: 2

o . EN 544:2011
ZAKLADNE VLASTNOSTI: .. Jednotky | Vysledky Test. metéda
poziadavky
Mechanické vlastnosti pri 23 °C EN 12311-1
Tahové vlastnosti ~ Sirka 2600 N/50 mm | VYHOVUIE
Tahové vlastnosti  vyska >400 N/50 mm | VYHOVUJE
Odolnost proti pretrhavaniu driekom klinca 2100 N VYHOVUIJE EN 12310-1
Plo$na hmotnost asfaltu >1300 g/m? VYHOVUJE EN 544:2011
Odolnost proti stekaniu pri zvy$enej teplote <2mm, 90 °C mm VYHOVUIJE EN 1110
Medzné odchylky rozmerov +3 mm VYHOVUJE EN 544:2011
sirka £3 mm VYHOVUJE
vy3ka
Odolnost proti UV Ziareniu (60 cyklov) Ziadne defekty VYHOVUIJE EN 1297-1
Odolnost ochrannej povrchovej Gpravy <25 g VYHOVUIJE EN 544:2011
Nasiakavost <2 % VYHOVUJE EN 544:2011

Aktualizované: 11/2016

Vyrobea si vyhradzuje pravo na zmenu obsahu bez predo$lého oznadmenia.

NEBEZPECNE SUBSTANCIE: NESTANOVENE

Poznamka: Tento produkt neobsahuje azbest ani decht.

*1:

Je uvadzana hmotnost ploSného materialu. V jednom baliku $indla, ktory predstavuje 3 m? hotovej strechy je celkom cca 5,5 m?

plosného materidlu (vdaka prekrytiu sa z nich zlozi 3 m? hotovej strechy). Nominalna hmotnost 1 m? hotovej strechy je teda cca 8 kg.

*2:

Nominalna hrubka Sindlovych pasov v mieste lepenia je 3 mm, podfa EN 544 nie je vyrobca povinny tento udaj uvadzat,

pretoZe sledovanym parametrom zmienenej normy je nominalna hmotnost' ploSného materialu. Pri vybere Sindla teda nie je
jeho hrubka rozhodujucim parametrom, pretoZe ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnost proti starnutiu (pre pred-
stavu - oxidované Sindlové pasy maju hrabku zhruba 4 mm, ale ich Zivotnost je o cca polovicu niZ$ia nez pri modifikovanych

Sindlovych pasoch, ktoré maju hrabku okolo 3 mm).




KONSTRUKCIA KROVU

8. Hreberlové krytie Hrebefiové krytie KATEPAL

9. Odvetranie strechy

6. Stresny Sindel
SuperKatepal

Doska pre vytvorenie vzduchovej medzery

Sindel KATEPAL

Podkladova vrstva

KATEPAL Parozéabrana

1. Krokvy Debnenie DifGizna (paropriepustna) plne kontaktna félia

Ochranny Izolacia
vetraci pas
i FPT A T AI AT S AT AT ST P
=l - = E—
5. Odkvapovy pas : ™¥2. Debnenie N/ /
. UL

4. Oplechovanie strechy F e
3. Podkladova vrstva Prudenie vzduchu I

1. Krokvy — najlepsie zo suSeného impregnovaného dreva s prierezom vyhovujicim pre lahké stre$né krytiny. Vaha sindFa je 8-9 kg/1 m? (podla typu). Pri konstrukcii krovu je treba pamétat na
minimalny sklon 12°.

1a. Instalacia difuznej folie — v pripade, Ze to konstrukcia krovu umoziiuje (ide o novy krov ¢i kompletnu rekonstrukciu), instalujte na krokvy difaznu (paropriepustnt) pine kontaktnu foliu, ktora
zabezpecte kontralatami 70 x 50 mm alebo 80 x 60 mm. Tym zabezpecite nevyhnutne potrebnu vetraciu medzeru, ktora by mala mat minimalne 50 mm, a strechu tak mate zarover pripravenu
na dodato¢né izolovanie podstresného priestoru. V pripade, Ze strechu nasledne izolujete, dbajte na vybudovanie tesnej parozabrany. V pripade, Zze sa jedna o rekonstrukciu starého krovu so
zachovanim existujuceho debnenia, nie je nevyhnutne nutné demontovat staré debnenie a intalovat difuznu féliu. V kazdom pripade je ale nutné dodrzat ventilaciu streSného plasta a v pripade
dodato¢ného zateplenia stre$nej konstrukcie je nutné dbat na zasady spravnej izolacie (ponechanie vzduchovej medzery a zabezpecenie pristupu vzduchu a tiez vybudovanie tesnej parozabra-
ny).

2. Debnenie — musi byt pevné, suché a rovné, je mozné pouzivat ako Standardné susené stavebné rezivo, tak OSB dosky, preglejky ¢i multifunkéné panely s vodeodolnou Upravou. Hribka
debnenia musi byt volena na zaklade konstrukcie krovu a statickej inosnosti pouzitého materialu.

3. Podkladova vrstva — vyber podkladovej vrstvy je jednym z najddlezitejSich krokov pri konstrukcii celého streSného plasta, pretoze je Uplne zasadné, z akého materialu je tato
podkladova vrstva vyrobena a nasledne ako pod Sindfom po dobu jeho Zivotnosti pracuje. Origindlne podkladové vrstvy KATEPAL st vyrobené z rovnakého materialu ako Sindle
Super KATEPAL, teda z SBS modifikovaného bitimenu (odporié¢ame sa vyhybat' podkladovym vrstvam z oxidovaného bitimenu), éim je zaru¢ena dokonala skladba a materialy
sa navzajom nenarusuju. Jedine v pripade pouzitia originalnych podkladovych vrstiev dosiahnete maximalnu zivotnost’ celého streSného plasta a taktiez Vam bude garantovana
maximalna zaruka 30 rokov.

Originalne podkladové vrstvy KATEPAL:

Podkladova pieskovana lepenka KATEPAL UltraBase
(U-EL 60/2200)

Pieskovana lepenka, ktorej obojstranny povrch tvori
jemny kremicity piesok, sa dodava v roliach navinu

15x 1m (15 m?).

Jej nominalna hrubka je 1,8 mm.

Nosnou vloZkou tejto vrstvy je sklotextilia a stredné
vrstvy obsahuju SBS modifikovany bitimen.

Vaha tejto vrstvy je 2,2 kg / m2.

Podkladova folia KATEPAL LiteBase 500

Podkladova félia, ktorej povrch je potiahnuty nenasiakavou
polypropylénovou tkaninou sa dodava v roliach navinu
25x1m(25m?).

Jej hrabka je 0,65 mm. Nosnou vlozkou tejto folie je netkany
polyester, stredné vrstvy su tvorené SBS modifikovanym bi-
tumenom a v spodnej vrstve je pevna vystuz z netkaného po-
lyesteru, ktora na spodnej strane sluzi ako ochrana proti kon-
denzacii. Vaha tejto vrstvy je 0,5 kg / m2.

Obe podkladové vrstvy maju samolepiace okraje, vdaka ktorym sa docieli maximalna hydroizolacia spojov. Pri obidvoch vrstvach su uvedené ich hrubé rozmery. Pre
vypocet potrebnej plochy je teda potrebné pocitat’ so vzajomnymi prekrytiami a tiez s uréitym odpadom. V zasade sa pre vypocet potrebnej plochy podkladovej vrstvy
pouziva jednoduchy prepocet, a to 1,15 nasobok cistej plochy strechy (pri zloZitejSich strechach s uzfabiami az 1,20 nasobok d&istej plochy strechy). Pri instalacii sa
odporuca tieto vrstvy maximalne prepnut’ a finalnu vrstvu (Sindel) inStalovat’ ihned’ po instalacii tychto podkladovych vrstiev.

4. Oplechovanie strechy — pri vybere vhodného oplechovania odpori¢ame zamerat sa na kvalitnejSie materialy ako je med, hlinik, atd, pretoZe Sindle Super KATEPAL st zndme dlhou Zivotnostou
a nie je vhodné pocas tejto Zivotnosti oplechovanie menit, pretoZe sa tym narusi celistvost strechy. Odporu¢ame sa vyhybat oplechovaniu z titdnzinku, pretoze méze na povrchu tohto kovového
materidlu dochadzat' k chemickej reakcii a material tohto oplechovania méze mat zna¢ne zniZzenu Zivotnost.

4a. Bitumenové lepidla — pri kladeni Sindla na oplechovanie odkvapovych hran, oplechovanie komina, prelepenie styénych pléch medzi hrebefiovym odvetranim a hreberiovym
krytim (pokial' je pouzité) a obzvlast pri inStalacii Uzlabia je nutné pouzivat na styéné plochy lepidla KATEPAL K-36, ktoré sa dodavaju v 1 |, 3l a 10 | baleniach a tiez v 0,31 litrovych
Jkartusiach“. Pre priemernu strechu okolo 200 m? je v zavislosti na ¢lenitosti strechy spotreba cca 3 | (10 ,kartusi“). Ak je na streche Uzlabie, tak je optimalne 10 | balenie.

UPOZORNENIE: Bitumenové lepidla obsahuju ,zmékcéovadlo® kvéli jemnému naleptaniu styénych ploch a dokonalému spojeniu. V pripade pouZitia neprimeraného mnozstva (odporuc¢ana vrstva je
0,5 — 1 mm) moéze dojst v najhorsich pripadoch aj k zmaknutiu vrchnej vrstvy prelepovanych ploch. Ide iba o do€asny jav a do cca 1 — 14-tich dni sa material stabilizuje v zavislosti na teplote
a nanesenej vrstve.

5. Odkvapovy pas — po ,zalepenkovani® a oplechovani strechy je nutné zacat' pokryvat strechu od odkvapovej hrany originalnym univerzalnym odkvapovym/
hreberiovym pasom, ktory ma obrovsku vyhodu vo velkej prelepenej styénej ploche, ktora tak lepSie prilne k oplechovaniu odkvapovej hrany a nemoze tak
dojst k zateceniu pod Sindel, najmé v zimnom obdobi, kedy je obtiaznej$i odvod vody z pododkvapovych zlabov. V 1 baleni originalneho odkvapového
pasu je 20 rovinnych pasov rozmeru 1 x 0,25 m, ¢o vystaci na pokrytie 20 bm odkvapovej hrany (pri kladeni ,,na tupo“ vedla seba). Tento pas je
navy$e predrezany pre krytie hrebenia, takze pripadné zvysky je mozné dalej vyuzit. Schému tohto pasu najdete na nasledujucej strane.

6. Stresny Sindel Super KATEPAL — v jednom baleni je 5,5 m? ploSného materidlu, ale vdaka prekrytiu sa z jedného balenia vytvoria presne
3 m? hotovej strechy (na najviac zat'azenom mieste su tri vrstvy). V kazdom baleni je 22 Sindlov rozmeru 1x0,32 m.

Nominalna hribka sSindlovych pasov v mieste lepenia je 3,2 mm, podla EN 544 nie je vyrobca povinny tento udaj uvadzat’,
pretoze sledovanym parametrom zmienenej normy je nominalna hmotnost’' ploSného materialu. Pri vybere Sindla teda
nie je jeho hribka rozhodujticim parametrom, pretozZe ide hlavne o kvalitu asfaltovej hmoty a jej odolnost’ proti starnutiu
(pre predstavu - oxidované Sindl'ové pasy maju hrubku zhruba 4 mm, ale ich Zivotnost’ je o cca polovicu nizsia nez pri
modifikovanych sindFovych pasoch, ktoré maju hrubku okolo 3 mm). Sindlové pasy su celoplo$ne lepiace a preto st opatrené
ochrannou féliou, ktora sa pri kladeni strhava. Sindle pred pokladkou nezabudnite namie$at’ zo 4 az 5 nahodne vybranych ba-
leni, vzhfadom k prirodnému charakteru posypového materialu. So samotnym kladenim potom s namie§anymi pasmi za¢nite
od stredu strechy tak, aby ste prekryli prerezané miesta odkvapového pasu a postupujte smerom k okrajom strechy, po jednotlivych
radoch az k vrcholu strechy. Kazdy pas sa pribija 4 ks klincov na démyselnych miestach (vid. obrédzok na nasledujicej strane) tak, aby
sa prebili aj dalSie vrstvy pod samotnym pribijanym pasom. Pri vypocte plochy krytiny nezabudnite pripocitat’ cca 2 - 5 % na odpady.
6a. Lepenkové klince — Odpori¢ame pouZivat minimaine galvanizované klince. Mnozstvo potrebné k pokladke je 0,08 kg/1 m? hotovej strechy. Dizka lepenkovych klin- .« /|
cov musi byt' volena tak, aby vzdy bolo prebité debnenie, a to z dévodu pracovania dreva (napu€ania a zosychania), ktoré moze neprebité klince postupne vytlacat, ¢o ,
mobze spodsobit na streche nemalé problémy. Pri konStrukcii debnenia z OSB dosiek, preglejok ¢i multifunkénych panelov je potrebné pouzivat $pecidlne klince (so skrutko- ‘g
vicou apod.). Nami dodavané klince maju krizkovu Upravu a riziko vysunutia s odstupom Zivotnosti je teda minimalne. Tieto lepenkové klince dodavame v dizkach 20, 25, 35, 43
a 60 mm. Klince st balené po 2,5 a 5 kg. Iba u dizky 60 mm je naviac balenie po 1 kg.

7. Uzrabinovy pas — ak je na streche Uzlabie, malo by sa vykryt originalnym (Zfabinovym pasom KATEPAL, ktory sa vyraba
ku vSetkym farbam Sindlov. Je dodavany v roliach rozmeru 10 x 0,7 m a z jednej role sa teda polozi 10 bm UzZlabia so
Sirkou 70 cm. Spodna vrstva Gzlabinového pasu je pieskovana, takze je potrebné v styénych plochach s lepenkou (hlavne
pri odkvapovej hrane) a naslednému dokryvaniu Sindlfovymi pasmi pouzivat bitimenové lepidla KATEPAL K-36.

Pri konstrukcii uzlabia sa vyhnite pouzitiu materialov z kovu. Dévodom je ich vysoka tepelna vodivost a tiez vytvo-
renie nutnej vodnej drazky, ktord méze v zimnom obdobi spésobit’ problémy a moze - dochadzat' k zatekaniu vody do
Uzlabia. Detaily spravnej konstrukcie Gzlabia su uvedené na vedlajSich obrazkoch.

8. Hrebenové krytie — po dokon&eni pokladky az k hreberiu strechy je nutné zakonéit strechu univerzalnymi odkvapovymi/hrebefiovymi

tak lepSie tvarovat' a ich rozmer a prilnavost je ovela vacsia, nez ked je hreberi zakryvany lalokmi klasického Sindlového pasu, €o je navySe velmi pracne a finanéne podobne néaro¢né (vzhladom




9a.

k mnozstvu odpadu) ako pouzitie univerzalnych odkvapovych/hrebefiovych pasov. Hreberiové pasy sa ziskaju rozdelenim odkvapovych pasov, ktorych je v
baleni 20 kusov rozmeru 1 x 0,25 m (vid. obrazok nizsie), ktoré su pripravené pre priecne rozdelenie tak, Ze sa z kazdého kusu daju vytvorit 3 mensie kusy
rozmeru 0,33 x 0,25 m. Tymito kusmi sa potom hreber prekryva dlh8ou stranou (0,33 m) so vzajomnym prekrytim 5 cm. Z jedného kusu sa tak ziska 0,2 bm
hotového hreberia, o znamend, Ze z jedného balenia univerzalnych odkvapovych/hreberiovych pasov (20 ks po 1 m odkvapovych pasov = 60 mensich kusov po
0,33 m hreberiovych pasov) sa zakryje 12 bm hrebetia / naroZia, pretoze krytie narozia je rovnaké. Vo svojej podstate to znamena, ze pokial poznate celkovu
dizku hrebefiov a narozi, staéi ju vydelit' 12 bm a zaokruhlit na celé balenia smerom hore.

Odvetranie strechy — prvky pre odvetranie — ventilacia streSného plasta je neoddelitelnou a nutnou sti¢ast'ou konstrukcie kazdého stre$ného plasta,
pokrytého Sindlovou krytinou. Sindel na streche vytvara nepriepustnt vrstvu, &im sa v stre$nom plasti hromadi neZiaduca vihkost, ktora musi byt nutne odventi-
lovana. Konstrukcia stre§ného plasta musi byt vykonana tak, aby bol v spodnej ¢asti streSného plasta zabezpeceny pristup vzduchu do stre§ného plasta a nasledny odvod vzduchu zo stre$ného
plasta v oblasti hrebefia. V pripade izolovaného podkrovia je idealny dvojplastovy sposob streSného plasta (vid. obrazok na vedlajsej strane), ktory je mozné odvetrat vo vrchnej ¢asti streSného
plasta Hrebefiovym odvetranim v celej dizke hreberia (spdsob A), Odvetravacimi tvarovkami T3 aplikovanymi v kazdom krove po oboch stranach hreberia (spdsob B) alebo v stidasnej dobe
najucinnej$im spésobom, ktory predstavuje Ventilacna turbina LOMANCO® (sposob C). Je nutné odvetravat aj nezateplené stre$né plaste, obzvlast pokial nie je vyrieSené stitové odvetranie
(prieduchy). V pripade nedodrzania ventilacie stre§ného plasta hrozia predovsetkym tieto poruchy stre§ného plasta — vznikanie plesni, hniloba debnenia, kondenzacia hromadiacej sa vihkosti
v zimnom obdobi a prienik do podstreSnych priestorov. V lethom obdobi méze pri extrémnych teplotach dochadzat' k odparovaniu nahromadenej vihkosti, €o mdZze sposobit prehriatie streSného
plasta, ktorého dosledkom méze byt v najhorsich pripadoch zmaknutie povrchovej vrstvy Sindla a vznik asfaltovych kropaji.

Prestupové prvky — v pripade, Ze je streSnym plastom vedeny prieduch ventilacie (odvetranie kanalizacie, digestora, apod.), je mozné riesit' tento prestup Odvetravacim kompletom (sposob
D), ktory je dodavany vratane flexibilnej hadice a hadicovej objimky pre napojenie v stre§nom priestore a jeho hlavicu je mozné naklanat podla sklonu strechy (tieto hlavice st navySe Specialne
tvarované a v zimnom obdobi nedochadza k spatnému odrazu par, o mdze mat pri beZznych hlaviciach negativny vplyv v podobe vznikajuceho kondenzatu vo vetracom potrubi). V pripade,
Ze je na streche prestup kruhového prierezu, napriklad anténny stoZiar apod., je mozné tento prestup vyriesit Anténnym kompletom (sposob E), ktory je dodavany vratane limca a do sklonu

polohovatelného nastavca pre priemer od 15 do 75 mm.

Hreberové odvetranie (sposob A) Odvetravacia tvarovka T3 (sposob B) Ventilaéna turbina LOMANCO® (spésob C) Odvetravaci komplet (spésob D) Anténny komplet (spdsob E)

DOPLNKOVY SORTIMENT:

Modifikovany spodny / stredny pas v roliach K - MS 170/ 4000 — je hydroizola¢ny natavitelny spodny/stredny pas. V skladbe na dreveny zaklop sa pouziva ako stredna
vrstva a tavi sa na U-EL 60/2200, ktora je nakotvena na dreveny podklad a nasledne sa prekryva vrchnym pasom K-PS 170/5000. V pripade pouZitia na beténovy pod-
klad sa tavi ako spodna vrstva a prekryva sa vrchnym pasom K-PS 170/5000. Tato nedifizna vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitimenu s nosnou vioZzkou z
netkaného polyesteru s vahou 170 g/m?. Stredné vrstvy su tvorené SBS modifikovanym bitimenom. Na hornej vrstve je jemny kremicity piesok a je tu vykonana uprava
kraja cca 10 cm z dovodu prekrytia a spajania pasu natavenim. Spodna strana je opatrena natavitelnym filmom a Ziarovo tavitelnym elastomér bitimenom. Hrubka
tejto vrstvy je 3,3 mm a vaha je 4 kg/m2.

Modifikovany vrchny pas v roliach K - PS 170/ 5000 — je doplnok Sindla KATEPAL a je ureny ako vrchna vrstva pre strechy s niz§im sklonom do 12°. Tato
nedifiizna vrstva je vyrobena z SBS modifikovaného bitimenu s nosnou vloZkou z netkaného polyesteru s vahou 170 g/m?. Stredné vrstvy st tvorené SBS modifiko-
vanym bitimenom. Na hornej vrstve je mineralny ¢i keramicky posyp a je tu vykonana Uprava kraja cca 10 cm z dévodu prekrytia a spajania pasu natavenim. Spodna
strana je opatrena natavitelnym filmom a Ziarovo tavitelnym elastomér bitimenom. Vyraba sa $tandardne v Ciernej, $edej, Cervenej, hnedej a zelenej farbe (na
poziadanie aj iné atypickeé farby). Hrabka tejto vrstvy je 4 mm a vaha je 5 kg/m?. K tymto modifikovanym pasom sme schopni dodat aj posyp v kazdej dodavanej farbe
na zasypanie tavenim vykonanych spojov.

. Vyrovnavacia vrstva pod Sindel' 200 g/m? — tato vrstva je vhodna pre vyrovnanie nerovnosti podloZia. Material tejto geotextilnej vyrovnavacej vrstvy je polypropylén 150 g/m?. Tuto vrstvu

nie je mozné pouzit ako samostatnu podkladovu vrstvu, pretoze neméa hydroizolacné vlastnosti.

. Difazna plne kontaktna félia 150 g/m? — tato folia je uréena do skladby Sikmych dvojplastovych striech a umozriuje priamy kontakt s tepelnou izolaciou. Tato folia s vysokou gramazou je

paropriepustna a méze byt pouZzita aj na staré debnenie v pripade konstrukcie nového debnenia z OSB dosiek na latach. Tato félia nemdze byt pouzitd ako samostatna podkladova vrstva priamo
pod Sindfom.

. Protisnehovy hak 420 mm - je uréeny pre zapracovanie do Sindla pri strechach s vy$Sim sklonom alebo na miestach striech, kde hrozi nebezpeéenstvo zosuvu snehu a pripadného zrane-

nia os6b (vchody, chodniky, apod.). Aplikacia prebieha v radoch a pocet je zavisly na sneznej oblasti a sklone strechy. Dodava sa v Sedej, Cervenej a hnedej farbe.

. StresSny vylez — je ur€eny pre vystup na streSnu plochu prevazne pri kominoch. Tento vylez je vyrobeny z ocelového Ziarovo zinkovaného plechu, potiahnutého vrstvou polyesterového nateru

v patri¢nej farbe. Okno je opatrené 4 mm hrubym bezpecnostnym sklom, jeho vnutorny rozmer je 430 x 495 mm a jeho ram je tlakovo impregnovany. Okno sa dodava v Sedej, Cervenej a hnedej
farbe.

. Ekologicky cistic KATEPAL K-10 — je ucinny a ekologicky spdsob, ako odstranit rast mikroorganizmov (napr. riasy a liSajniky) z povrchu réznych materidlov. Tento produkt

tiez odstrariuje vliakna mycélii, a méze byt pouzity k zabraneniu ich rastu. Je celkom ekologicky a neposkodzuje spodné konstrukcie, kvetinové zahony alebo iné vysadby. Prostriedok ﬂ
sa pouziva pre vSetky strechy, fasady, terasy, nabytok a dlazbu, pri ktorych sa vyskytuju riasy a lisajniky. L

ROZMEROVNE DIMENZIE, MIESTA KOTVENIA A SKLADBA JEDNOTLIVYCH TYPOV:

TYP JAZZY KI. KATRILLI: TYP RUCKY: TYP FOXY: TYP 3T:

2000 m

30-50 mm 30-50 mm 40-50 mm 20- Bnmm£
f
20- 40 mm mp

zosomm |015mm |0|Smm

UNIVERZALNE ODKVAPOVE / HREBENOVE PASY KU VSETKYM TYPOM A FARBAM:

T T R T

1000 mm

Distribiicia SindFov KATEPAL prebieha v SR uZ od roku 2006 a za toto ohdobie holo predanych a nainstalovanych zhruba 500 000 m? na celom jej iizemi, nemdzeme
tieZ zabudniit na referencie nasej materskej spolocnosti, ktora je vjhradnjm predajcom SindPov KATEPAL v CR uZ od roku 1996 a poéas tjchto rokov bolo do CR
dovezenych a nainStalovanych cez 4 miliony m?.

Kazdym rokom navySe vyrobny zavod KATEPAL Oy investuje nemalé prostriedky na vyskum, vjvoj, pravidelné skiiSky a certifikaciu svojich vjrobkov, ¢im neustale
prehlbuje kvalitu celého systému a zaroveii aj jeho celkovii Zivotnost, pri zachovani pravidelnej externej kontroly vjroby a vjrobnjch postupov.

V nadvéznosti na kvalitu materialu a odporicanii materialovi skladbu (originalna podkladova vrstva KATEPAL UltraBase aleho LiteBase a originalne prislusenstvo),

mdze firma KATEPAL Oy garantovat zaruku 30 rokov, pretoZe Sindle dosahujii Zivotnost 60 rokov.

Uz od pradavna sa traduje, Ze strecha je najddleZitejSou astou domu. NesnaZte sa preto na investicii do svojej strechy uSetrit
a kipte si rokmi prevereny, svojou kvalitou znamy a na slovenskom trhu uz tradicny, originalny a vo Finsku vyrabany Sindel’.

KATEPAL

Garantujeme Vam zaruku 30 rokov a vy$Sou Zivotnostou streSného plasta Vasu investiciu rozumne zhodnotime...



DALEJ PONUKAME:

A

LUNAWOOD

TEPELNE UPRAVENE DREVO - ThermoWood®

Finska tepelne spracovana borovica na fasadne
a terasové obklady — minimalna Zivotnost’

30 rokov.

LUNAWOOD

KOMPOZIT Z DREVA ThermoWood®
A PLASTU - TWPG

Kompozitné terasové profily z dreva
ThermoWood® a plastu, su najstabilnej$im
a uplne bezkonkurenénym materialom

na trhu.

PRO

DREVENY ZAHRADNY NABYTOK

Masivny nabytok z materialu ThermoWood®
vyrabany nasou materskou firmou na 5 osom
CNC stroji.

PROFILY Z0 SIBIRSKEHO SMREKOVCA

Terasové a fasadne profily z masivneho sibirske-
ho smrekovca , ktoré vynikaju svojou vysokou
prirodzenou odolnostou voci poveternostnym
vplyvom.

1. Foxy red — ervena

3. Rocky copper brown — medena hneda 4. Rocky harbour blue — namornicka modra

5. Katrilli desert brown — pustna hneda

6. Katrilli bark — kéra stromov

TR i
red — ¢ervena

8. Jazzy

VYROBCA: KATEPAL Oy
Katepalintie 15
375 01 LEMPAALA

Finland =

www.katepal.fi

OFICIALNY DISTRIBUTOR PRE SR:

www.prokom-sr.sk

VAS PREDAJCA:

PROKOM SR s.r.0. r ]
Galvaniho 2/a
821 04 Bratislava
Tel.: +421 243 414 021
Mobil: +421 911 554 666
E-mail: prokom@prokom-sr.sk
GPS: 48°10'37.89"N, 17°109.16“E
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Farby produktov, tak ako su otlatené v tomto katalogu, sa m6ézu mierne liSit od skuto&nych farieb Sindlov.



